




Eigenschaften

spezifisches Gewicht / Dichte

Ausdehnung mm/m x 100°C

Schmelzpunkt in °C

Elastizitätsmodul kg / mm²

Streckgrenze kg / mm²

Zugfestigkeit kg / mm²

Standart-Dicke in mm

Gewicht pro m²

walzblank   Zink  Kupfer Aluminium

7,9    7,18  8,9  2,7

1,6    2,20  1,65  2,38

1460    418  108  660

20.000   9.000  12.000 6.700

28    9  21  15

55-76    19  23  17

0,40    0,70  0,65  0,70

3,2    5,0  5,8  1,9
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(1) Stahlstifte von Hohlnieten sind im Außenbereich unzulässig

(2) Galvanische Verkupferungen verzinkter Klempnerbauteile sollten
 wegen erhöhter Korrosionsgefahr nicht verwendet werden
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